
 
 

Seznam odzkoušených paliv v automatických kotlích VERNER 
 

Agropelety 
 sláma pšeničná  ovesné vločky 

 sláma kukuřičná  rašelina 

 plevy obilné  seno 

 plevy obilné + otruby  šlupky ze slunečnice 

 plevy travních semen  travní semínko 

 ječmen zrno + sláma  směs mlýnské odpady + olejniny 

 kukuřice zrno + sláma  směs pokrutiny ze slunečnice + 70% seno 

 tritikále zrno + sláma  směs seno + 20% tritikále 

 pšenice zrno + sláma  směs seno + ječmen celý 

 pokrutiny z řepky  směs slad + výpalky 

 pokrutiny ze slunečnice  směs sláma + melasa 

 otruby pšeničné  směs šťovík 50% + plevy 30% + tráva 20 % 

 otruby žitné  směs vinná réva 80% + pilina 20% 

 lihovarnické výpalky  směs jílek+kostřava 

 kávová zrnka  směs pazdeří + konopí 

 kraličí bobky  koňský hnůj + sláma 

 
Dřevní pelety 

 piliny měkké dřevo 

 piliny tvrdé dřevo 

 piliny s příměsí kůry 

 
Obiloviny 

 ječmen  zadina žito 

 pšenice krmná  zadina oves 

 pšenice potravinářská  kukuřice CZ 

 žito  kukuřice SK 

 oves  kukuřice Maďarsko 

 zadina ječmen  kukuřice Itálie 

 zadina pšenice krmná  kukuřice USA 

 zadina pšenice  
  

 
 

http://www.kotle-verner.cz/data/sharedfiles/4600/seznam-zkousenych-paliv63.pdf


Olejniny 
 hořčice 

 lněné semínko 

 řepka olejka 

 
Ostatní 

 makovina 
 směs makovina 40% + osiva travní 40% + 

hořčice 20% 

 pecky ze švestek  směs makovina 50% + obilná zadina 50% 

 pohanka slupky  směs plevy obilné + hrách + slunečnice + plevel 

 vonné květy  směs seno + hobliny 

 směs laskavec 70% + dřevní pelety 
30%  směs žito 50% + pokrutiny z řepky 50% 

 mák  zbytky po extrudované řepky 

 
 


